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Resumen de la Tesis

Se han desarrollado una gran cantidad de proyectos destinados a la generacidon de
biocombustibles como energias alternativas renovables, dentro de los cuales se encuentra
el biodiesel, produciéndose principalmente mediante la transesterificacion de triglicéridos con
un alcohol en presencia de un catalizador.

Se ha planteado como hipétesis que la maxima conversiéon de alquil ésteres de acidos
grasos usando agregados enzimaticos entrecruzados (CLEAs) de lipasa como biocatalizadores
se ve incrementada al evitar el contacto de éste con glicerol, siendo el objetivo general
la obtencidon de un CLEA de lipasacapaz de llevar a cabo la producciénde biodiesel a altos
rendimientos de conversion (>92%).

Se destaca la obtencidon de un CLEA con actividad de sintesis doptima de 163,3Us/g CLEA
preparado con polimeros de glutaraldehido, sin embargo, su rendimiento de conversidn es de
72,9%p/p. La adicion de una superficie hidrofilica no catalitica al medio de reaccidn, logra un
maximo rendimiento de conversién de 91,3%p/p y la preparacion de un CLEA de lipasa con
superficie hidrofébica, logra una conversién maxima de 97%p/p con propiltrietoxisilano (PTES)
para hidrofobizar la superficie.

Finalmente, se concluye que la hipdtesis ha sido apropiadamente contrastada y verificada,
obteniendo como mejor resultado la elaboracion del CLEA con superficie hidrofdbica.




